ATTESTATION DE TEST
CERTIFICATE OF TEST

SELON LA NORME NF D 60-013 : Juin 2006
OF STANDARD NF D 60-013 : June 2006

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Attestation N° PM - 19 - 012

Demandeur GABRIEL A/S
Clien Hjulmagervej 55
9000 AALBORG

Le(s) produit(s) remplit (remplissent) les exigences des normes ou réglements techniques particuliers actuellement en vigueur:
The Product fills the requirements of the standards or technical payments particular currently into force:

NF D 60-013 - Juin 2006 : Protocole d'évaluation de I'allumabilité des meubles rembourrés
Source d'allumage équivalente & un coussin de papier de 20 g enflammé
Protacol for assessment of the ignitability of upholstered firniture
Ignition source equivalente to a burning 20 g paper cushion
Article AM 18 : Instruction technique relative au comportement au feu des siéges rembourrés.
Technical instruction relating to the bekavior in fire of the stuffed seats.

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

The product referred below : N OM A

Descriptif:
Informtll’tion: Revétement :
Covering :

Assise et dossier : Woven NOMA - 50% post-consumer recycled polyester FR + 50% polyester FR - 314g/m® - Tous coloris

Intercalaire: /
Interliner:

Rembourrage ; Assise et dossier : Mousse polyoréthanne de type CMHR - densité 35kg/m3 - Réf CMHR35 (consommable laboratoire feu FCBA}
Foam :

Conclusion:
Conclusion :

Au vu des résultats d'essais consignés dans le(s) rappori(s} d'essaifs) FCBA N° FE 19-0081-0332 / FE 19-0081-0334 / FE 19-0081-0336
Within sight of the test results consigned in the report of test FCBAN

déliveé le lundi I avril 2019

delfvered &

Résulzas :
L’association référencée ci-dessus satisfait @ ln norme NF D 60-013 et est conforme aux exigences de

Pperformance de Dinstruction technique de Particle AM 18 modifié (Arrété du 6 mars 2006)

Ce document n'a pas de valeur officielle et ne peut en aucun cas étre assimilé & une attestation de conformité & l'article du 25 juin
1980 (modifié) : AM 18

La présente ATTESTATION DE TEST a & établie pour I'échantillon dont les résultats d'essais ont &6 consignés dans le rapport référencé ci-dessns, Elle ne peut en aucun
cas caractériser une constance de qualité de fabrication. FCBA ne peut assurer que le produit n'a fait I'objet d'aucune modification et qu'il demenre fabriqué et commercialisé
suivant les mémes caractéristiques que I'échantillon présenté dans le rapport ci-dessus.

The present CERTIFICATE OF CONFORMITY was established for the sample whose test results were consigned in the referred above report. It cannot in any case to characterize a constancy of quality
of mamyfacture. The FCBA cannot ensure that the product was not modifled and that it remains manvufactured and marketed according to the same characteristics as the sample presented In the present

repori,

Champs sur Marne, le 17/04/2019
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